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Uberzue auf hlstorlschen

Von Ulli Freyer und Rolf Michel

Maobel, Wand- und Deckentéfelung,

Holzfusshdden, Treppen sowie Tiiren

wurden zum Schutz des Holzes und

: S _ zur Steigerung der dsthetischen
I Wirkung mit Uberziigen versehen. Es
0 AR i e Rt S wird dabei zwischen deckenden und
ad Wil 5 . transparenten unterschieden, wobei
L ReaRe ¢ sich dieser Artikel ausschlieBlich den
1 A bt (3 I i Letzteren widmet.
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Holzoberflichen . | |

as Wissen zur urspriinglichen
Behandlung holzsichtig kon-
Oberflichen des

Mittelalters und der begin-
nenden Neuzeit ist nach wie vor gering.
Aufgrund von Abnutzung durch Gebrauch,
Uberarbeitungen und Erneuerungen an
Modbeln und Holzverkleidungen von Win-
den und Decken etc. wihrend der letzten
400 bis 500 Jahre sind kaum noch Reste
von authentischen Uberziigen auf deren

zipierter

Oberflichen zu finden. Recherchen in er-
haltenen Quellenschriften ergeben nur sehr
beschridnkte Resultate, da die Behandlung
von Holzoberflichen in ihnen kaum er-
wihnt wird. Erst im 16. und 17. Jahrhun-
dert tauchen vermehrt technische Anwei-
sungen auf, welche jedoch nur spirlich
Riickschliisse auf die vorhergehenden Jahr-
hunderte zulassen. Man geht jedoch davon
aus, dass sich in der Herstellungs- und Ap-
plikationstechnik transparenter Uberziige

nur wenig verdndert hat. Mit beginnendem
18. Jahrhundert nimmt die Fiille an In-
formationen in Quellenschriften stark zu.
Unzidhlige, unterschiedlichste Rezepte und
Anweisungen sind zu finden. Tatsdchlich
bis heute erhaltene authentische Oberfld-
chenbeispiele sind aber kaum fiiberliefert,
denn auch hier fithrten oftmalige Uberar-
beitungen zu einer sukzessiven Verfrem-
dung der originalen Oberflichen. Dies gilt
bis heute. Trotz der ausgesprochenen Ra-
ritdt originaler transparenter Oberflichen-
iiberziige, werden diese nur sehr selten als
zum historischen Objekt dazugehorend
wahrgenommen und dementsprechend be-
handelt, ganz besonders bei Reprisentan-
ten der letzten 100 Jahre.

Typologie historischer
transparenter Uberziige

Historische Rezepte transparenter Uberziige

lassen sich in verschiedene Gruppen eintei-

len. Diese unterscheiden sich in den verwen-
deten Materialien, in der Art der Trocknung
und in den verwendeten Losemitteln. Die
Auswahl des Uberzugs geschah anhand der
zu erwartenden dufBeren Einfliisse und der
dsthetischen Wirkung, die damit erreicht
werden sollte. Im Folgenden werden die
wichtigsten Lackgruppen beschrieben und
deren Verwendungszweck skizziert.

Leimtrankung und Leimlasur

Als Leimtrinke bzw. Leimldsche werden
in warmem Wasser geldste Haut- und Kno-
chenleime bezeichnet. Diese wurden mit
Pinseln appliziert. Auf den getrockneten
Leimfilm konnten nachfolgende Uberziige
material- und zeitsparend aufgebaut wer-
den. Diese Leimtrankungen sind vor allem
als absperrende Grundierung eingesetzt
worden. Leimlasuren hingegen sind pig-
mentierte Leimldschen mit der die Eigen-
farbigkeit der Holzer verstirkt oder eine

*

Egalisierung von unregelmiBig farbigen
Hoélzern erreicht wurde. Diinne Leimfilme
wurden auch als Oberflichenabschluss bei-
spielsweise an Holzdecken verwendet. Sie
besitzen einen seidig schimmernden Glanz.
Die beschriebenen Leimapplikationstech-
niken finden sich in Quellenschriften des
16. bis 19. Jahrhunderts.

Wachsen und Wachspolitur

Zum Wachsen wurde vor allem Bienen-
wachs verwendet, dem zur Erhéhung der
Harte das pflanzliche Carnaubawachs und/
oder Kolophoniumharz zugegeben werden
konnte. Diese Materialien wurden in einem
fliichtigen Ol, meist Terpentindl, einge-
schmolzen. Die so entstandene Paste konn-
te mit Hilfe eines Lappens auf die Holz-
oberfliche gerieben und danach mit einer
Biirste oder einem Filz poliert werden. Aus
den Quellenschriften geht nicht klar hervor,
ab welchem Zeitpunkt Wachse als Uberzii-

NIKE-Bulletin 6/2008 29




ge auf Holzoberflichen verwendet wurden.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sind die
ersten Erwdhnungen auszumachen. Diese
Technik ist bis heute in Anwendung geblie-
ben, vorwiegend bei einfacherem Mobili-
ar aus Massivholz, auf HolzfuBBbéden und
Vertifelungen. Sie ist aber durchaus auch
auf schlicht furnierten Oberflichen gut-
biirgerlicher Mdbel zu finden. Dies wohl
aufgrund ihrer 6konomischen und relativ
einfachen Verarbeitung.

Werkstatt des Lackierers im 18. Jahrhundert, Stich

von Joh. Leitner, Niirnberg 1788. Dargestellt wird im
Hintergrund das Kochen des Firnisses und das Lackieren
eines Kutschenkastens, im Vordergrund die Bemalung
und Vergoldung lackierter Mdbel.

Olen und Olpolitur

Die einfachste und wohl dlteste Methode
Holz vor Umwelteinfliissen zu schiitzen,
war das Einlassen mit trocknenden Olen,
die durch die Reaktion mit Luftsauerstoff
aushiirten. Das gebriuchlichste Ol hierzu
war das Lein6l. Fir dunkle Holzer wurde
zum Teil auch das langsamer trocknende
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Walnussol, beziehungsweise Mohndl fiir
helle Holzer, verwendet. Durch das Ein-
lassen und gleichzeitige Schleifen mit
trocknenden Olen und Poliermitteln wird
dagegen eine fein geschliffene Oberfliche
erreicht, welche als Grundierung fiir nach-
folgende Uberziige dienen konnte.

Bei der Olpolitur handelt es sich um
eine eigenstindige Oberflichentechnik die
im Klassizismus entwickelt wurde und un-
ter anderem bei Mahagonimdbeln zur An-
wendung kam. Dabei wurden durch mehr-
faches Aufbringen und Schleifen eines
eingefdrbten Leindlfirnisses mit farbenden
Porenfiillern feinpolierte und geschlos-
senporige Oberflichen von mattem Glanz
hergestellt. Diese Polituren wurden spiter
meist nicht als solche erkannt und iiber-
arbeitet.

Schleifen von Mahagoniholz mit
Formbimsstein und Leinélfirnis.

Olharzfirnisse

Grundlage der Olharzfirnisse im 16. Jahr-
hundert war Leindl, in das durch Verko-
chung verschiedene Harze wie beispiels-
weise Mastix, Kolophonium und Sandarak
gemischt wurden. Im spédten 17. Jahrhun-
dert wurden diese Olharzfirnisse verbes-
sert, indem sikkativiertes (mit Trocknungs-
beschleuniger versehenes) Lein6l, welches
schneller trocknet, verwendet wurde. Auch

war es nun moglich Kopal- und Bernstein-
lacke herzustellen, die dullerst resistente
und glinzende Uberziige ergaben. Diese
Firnisse wurden mit dem Pinsel aufgetra-
gen und durch Schleifen geglittet.

Spirituslacke

Spirituslacke, auch Weingeist- oder Al-
kohollacke genannt, tauchen in Quellen-
schriften ab Mitte des 17. Jahrhunderts
auf. Diese bestanden aus Naturharzen wie
Sandarak, Mastix, Venezianer Terpentin
etc. geldst in Spiritus und fanden in unter-
schiedlichen Mischungen Anwendung. Das
schnelle Abdunsten des Ldsemittels Spiri-
tus und dessen Anlgseverhalten auf bereits
aufgetragene Schichten erschwerte die Ap-
plikation. Dabei entstandene Pinselspuren
mussten deshalb durch Zwischenschliffe
und einer Abschlusspolitur beseitigt wer-
den. Zwar werden die Olharzfirnisse und
Spirituslacke in den Quellenschriften
bis ins 19. Jahrhundert als Uberziige fiir
holzsichtige Oberflichen erwéhnt, wahr-
scheinlich spielten sie aber nicht mehr die
entscheidende Rolle, denn mit den Wachs-
und Olpolituren, sowie den autkommenden
Schellackpolituren standen hochwertige
Alternativen zur Verfiigung.

Die Ballen- oder Schellackpolitur

Schellack ist das einzige tierische Harz,
das fiir transparente Uberziige verwendet
wurde. Es handelt sich dabei um die ge-
reinigten Ausscheidungen der Lackschild-
laus (Kerria lacca). Um den Schellack zu
verarbeiten, wurde er seit dem Ende des
17. Jahrhunderts mit anderen Harzen ge-
meinsam in Spiritus geldst. Zum Ende des
18. Jahrhunderts begannen sich die reinen
Schellackpolituren durchzusetzen, dessen

rétlich-braune Eigenfarbung fiir das klassi-
zistische einfarbige Mdbel von Vorteil war.
Anders als zuvor erfolgte beim Schellack
der Auftrag nicht mit dem Pinsel und die
Politur nicht durch Feinschliff, sondern der
in diinnen Schichten mit einem Stoffballen
aufgetragene Schellackfilm wurde durch
Vertreiben (gleichmissiges Verteilen) und
gleichzeitigem Schleifen mit Hilfe von
Spiritus und Polierdl bearbeitet. Aus den
Quellen geht hervor, dass der Beginn des
Auftragens von schellackhaltiger Politur
mit dem Ballen um 1800 anzusiedeln ist
und wohl im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert in England entwickelt wurde, da in
deutschen Quellen immer von «englischer
Politur» die Rede ist. Erst gegen Ende des
19. Jahrhunderts wird vor allem Schellack
ohne pflanzliche Harze verarbeitet. Ein
Grundieren und VerschlieBen der Holz-
poren mit Schellack und Bimsmehl ist in
den Quellen des 19. Jahrhunderts nicht zu
finden und wurde deshalb wahrscheinlich
erst im 20. Jahrhundert tiblich. Die heute
an vielen historischen Mobeln vorhandene,
reine Schellackpolitur hat also oft wenig
mit den originalen Oberflichenbehand-
lungen gemeinsam.

Essentielle Grundlagen

fiir die Forschung

In der Schweiz selbst gibt es keine nen-
nenswerten Publikationen zu dieser The-
matik. Einige Forschungsarbeiten wur-
den im nahen Ausland durchgefiihrt und
bilden die Grundlage fiir diesen Artikel.
Seit rund 20 Jahren werden systematische
Untersuchungen von transparenten Uber-
ziigen, vor allem bei einzelnen Objekten
hoher Qualitit vorgenommen. Die rasante
Entwicklung der Analysetechnik in dieser

Zeitspanne ermdglicht heute immer ofter
verldssliche qualitative Ergebnisse. Da
aber authentische Uberziige eine ausge-
sprochene Raritét sind, geht die Forschung
trotzdem nur langsam voran. Man ist bei-
spielsweise noch weit davon entfernt, Ten-
denzen in Zusammenhéingen von angewen-
deten Rezepten und Materialien mit einer
gewissen Gegend und Zeitepoche feststel-
len zu konnen. Fiir weitere Forschungen
sind also noch vorhandene originale
Oberfldcheniiberziige von fundamentaler
Bedeutung. Aus diesem Grund wire es
winschenswert, wenn an historischen
Holzobjekten zumindest ein Feld von 5 x
5 cm bei Restaurierungs- und Konservie-
rungsarbeiten fiir spitere Untersuchungen
unangetastet bliebe.
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Résumé

Les meubles, les boiseries des parois et des
plafonds, les parquets, escaliers et portes
historiques étaient recouverts d’enduits des-
tinés a protéger le bois et a rehausser leur
attrait visuel. Nous savons encore peu de
choses sur le traitement des surfaces en bois
au moyen-dge et au début des temps moder-
nes. En outre, on ne trouve plus guere de
vestiges des enduits d’origine a la surface
des objets de ces époques, en effet, en quatre
ou cing siecles, ils ont disparu a la suite de
l'usure des objets, des retouches et des res-
taurations des meubles et des boiseries des
parois et plafonds, etc. Les sources écrites
que nous conservons de ces mémes époques
mentionnent rarement la maniére de traiter
les surfaces en bois. Ce n’est qu’a partir
des XVIe et XVII€ siecles que |’on rencontre
davantage de conseils techniques, mais on
ne peut guere en inférer quelles techniques
étaient utilisées aux siécles précédents.
On suppose néanmoins que les techniques
de fabrication et d’application des enduits
transparents se sont peu modifiées entre les
deux périodes. A partir du début du XVIIIe
siecle, le nombre d’informations écrites sur
le sujet croit fortement: on trouve des lors
une profusion de recettes et de consignes
techniques les plus diverses.

Pourtant, méme pour le XVIIIe siécle,
on n’a guere conservé d’exemples authen-
tiques de surfaces traitées, car, ici aussi,
les nombreuses retouches opérées au fil du
temps ont peu a peu dénaturé les surfaces
originales. On observe le méme phénomeéne
Jusqu’a aujourd’hui: bien que les enduits
transparents originaux de surfaces en bois
soient tres rares, il est exceptionnel qu’ils
soient considérés comme partie intégrante
de l’objet historique et traités en consé-
quence. Ce constat vaut tout particuliére-
ment pour les objets qui ont moins de 100
ans. Les principaux types d’enduits sont les
suivants: les imprégnations ou les vernis a
la colle, les cires et encaustiques, les huiles
et lustrants a [’huile, les vernis résineux a
[’huile, les vernis a l’alcool et les lustrants
a la gomme-laque.
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